Reinigungs- und Pflegeanweisung fiir geodlte
Parkett- und HolzfuBBbdden

Allgemeines

Diese Pflegeanweisung ist giltig fir alle HolzfuBbdden gemaB DIN 18356 (Parkettarbeiten),
die gedlt sind und mit Pflegedl gepflegt werden. Durch die Oberflachenbehandlung besitzt
das Holz einen Schutz und ist dadurch bedingt vor eindringender Feuchte geschiitzt. Der
Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen dem HolzfuBboden seine natirliche Note.
Durch die Behandlung mit Ol wird das Holz in seiner Atmungsaktivitdt nicht beeintréchtigt.

Wichtige Hinweise

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des HolzfuBbodens erfordern die
Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C und einer
relativen Luftfeuchte von 50% ist das ideale Raumklima erreicht. H6here Luftfeuchte wird
das Holz zum Quellen bringen, wahrend bei niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und
sich dabei Fugen bilden kénnen. Die relative Luftfeuchte kann mit an Heizkdrpern
angebrachten, mit Wasser gefiillten GefaBen durch unterstitzendes Verdunsten erhéht
werden. Bewahrt haben sich elektrische Luftbefeuchtungsgerate, die in die Raumlichkeiten
vermehrt Wasser verdunsten.

Bei FuBbodenheizung darf die Oberflachentemperatur des Parkettbodens 25°C nicht
Ubersteigen um gréBere Fugenbildung und Schaden am Parkett zu vermeiden.

Holzbéden verandern unter dem Einfluss von Tageslicht bzw. UV-Strahlen mehr oder
minder ihre Farbe. Dieses Aufhellen oder Nachdunkeln ist auch ein Beweis flr die Echtheit
des Holzes.

Den FuBboden in den ersten 14 Tagen nach der Erstpflege nur trocken mittels kehren oder
saugen reinigen und den Boden nicht abdecken.

Die gedlte Oberflache ist eine handwerkliche Arbeit. Dies bedingt, dass kleine Stérungen in
der Oberflachenbehandlung in Form von Staub- und Schmutzeinschlliissen beinhaltet sein
kdnnen. Dies hat auf die Haltbarkeit und Gebrauchsfahigkeit keinen Einfluss.

Moébel und andere schwere Einrichtungsgegenstande vorsichtig einbringen. Tische und
StuhlfiiBe sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu versehen.

Bei Verwendung von Stihlen mit Laufrollen nur weiche Rollen Typ W nach DIN EN 12529
verwenden, zusatzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.

FuBbdéden nie mit Stahlwolle, Scheuermitteln, nicht empfohlenen Schleifmitteln oder
nichtgeeigneten Mikrofasertiichern reinigen.

Wenn die geblte Oberflache durch Begehen oder die Beanspruchung abgenutzt ist, muss sie
gereinigt und gepflegt werden. RegelmaBiges Reinigen und Pflegen verbessert die Optik
und die Belastbarkeit des Bodens.

Der groBte Teil der Verschmutzung (ca. 90-95%) wird durch Begehen in ein Gebaude
eingetragen. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, den Eingangszonen der Gebadude die
groBte Aufmerksamkeit zu widmen. Es wird empfohlen, die Eingangsbereiche so
auszubilden, dass sowohl Grob- als auch Fein- und Nassschmutz festgehalten werden. Beim
Grobschmutz geschieht dies durch Abstreifgitter. Fein- und Nassschmutz werden z. B.
durch Textil-Schmutzfangschleusen zuriickgehalten. Diese Schmutzfangschleusen sind
regelmaBig zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen.



Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag wird vor der ersten Nutzung einer Bauschlussreinigung
unterzogen bzw. diese unmittelbar vor Bezug der Raumlichkeiten durchgefiihrt. Die
Bauschlussreinigung beinhaltet die Entfernung samtlicher fest haftender Verunreinigungen,
aber auch die Entfernung von Bauschutt, Folien, Mértelflecken, usw.. Dies erfolgt meist
durch manuelles Kehren mit Besen. Der Reinigungsaufwand ist abhangig vom Grad der
Verschmutzung. Unmittelbar nach der Bauschlussreinigung muss eine separat zu
bezahlende Basis-, Ein- oder Erstpflege durchgefiihrt werden.

Basis-/Ein-/Erstpflege

Der Bodenbelag muss nach der Bauschluss- oder Grundreinigung eingepflegt werden.
Durch die Pflege wird die Schmutzanhaftung verringert, der Belag gegen mechanische
Einflisse geschitzt und die laufende Reinigung erleichtert.

Die Pflege erfolgt entsprechend der Verarbeitungsempfehlung It. Produktdatenblatt mit
NATURAL Pflegewachs6l der Firma NATURAL Naturfarben GmbH oder gleichwertig.

Reinigung und Pflege

Die Oberflachen aller Bodenbeldge unterliegen, je nach Beanspruchung, einem natirlichen
Verschlei. Darum ist eine regelmaBige Reinigung und Pflege zum Werterhalt der gedélten
Parkett und HolzfuBbdden erforderlich.

Die Reinigung erfolgt entsprechend der Verarbeitungsempfehlung It. Produktdatenblatt mit
NATURAL Spezialreiniger der Firma NATURAL Naturfarben GmbH oder gleichwertig.

Die Pflege erfolgt entsprechend der Verarbeitungsempfehlung It. Produktdatenblatt mit
NATURAL Pflegewachs6l der Firma NATURAL Naturfarben GmbH oder gleichwertig.

Unterhaltsreinigung

Grobverschmutzungen, wie Sand und Schmutz werden mittels Besen oder Staubsauger
entfernt. Diese Verschmutzungen wirken wie Schmirgelpapier und sind deshalb umgehend
zu entfernen. Zur Entfernung von anhaftendem Schmutz wird die Unterhaltsreinigung im
Feuchtwischverfahren durchgefiihrt. Dem Wischwasser wird das Reinigungsmittel gemaf
der Dosierangabe zugegeben. Reinigungstuch in die Reinigungslésung tauchen und
anschlieBend grindlich auspressen oder auswinden. Das Reinigungstuch darf nicht mehr
tropfen, stehende Nasse kann zur Schadigung der Holzoberfldche flihren. Das verschmutzte
Reinigungstuch in einem zweiten Eimer mit klarem Wasser auswaschen, dann den Vorgang
wiederholen bis die gesamte Flache gereinigt ist. Nachwischen mit einem trockenen
Reinigungstuch nimmt zusatzlich noch den Restschmutz und Feuchtigkeit auf und
vermindert die Gefahr von Schaden. Zur bloBen Staubaufnahme kann der Boden
nebelfeucht (Reinigungstuch sehr gut ausgepresst) durchgewischt werden.

Pflege

Eine Pflege wird bei Bedarf bzw. grundsatzlich nach einer Grundreinigung mit dem oben
genannten Pflegedl durchgeflhrt. Vorher ist der Boden zu reinigen und trocknen zu lassen.
Eine Pflege ist immer dann notwendig, wenn der Boden keine gleichmaBige, geschlossene
Oberflache mehr aufweist oder verkratzt ist. Die Pflege kann punktuell mit der Hand
hauchdlinn mit einem Lappen auf der Flache verteilt und auspoliert werden. Bei groBeren
Flachen kann das Pflegedl mit einem Wischgerat oder einer Spriithkanne aufgebracht
werden. Unmittelbar danach ist das Pflegedl mit einer Einscheibenmaschine mit unterlegten
weiBen bzw. beigen Pad zu verteilen und auszupolieren bis die Flache ein mdéglichst
gleichmaBiges Oberflachenbild aufweist. Auf die Einhaltung der durch den Hersteller
vorgegebenen Trocknungszeit (bis zu 24Std.) ist zu achten.



